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        ビックリート   普通コンクリート 

写真－1 防菌剤     写真－2 汚泥処理槽内に 5.5 年曝露した供試体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 コンクリートの腐食概念図    図－2 コンクリート腐食に関わる硫黄酸化細菌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 硫酸による劣化進行概念図 
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硫化水素の拡散

H2SO4＋Ca(OH)2 → CaSO4・2H2O（２水石膏）

3Ca(OH)2＋3H2SO4＋(CaO)3・Al2O3＋26H2O →　(CaO)3・Al2O3･3CaSO4・32H2O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(エトリンガイト）
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硫化水素に曝露されるコンクリートにおける
硫黄酸化細菌（Thiobacillus属）の生態変遷モデル
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H 2 S O 4 + C a ( O H ) 2→ C a S O 4 ･ 2 H 2 O  

   エ ト リ ン ガ イ ト の 生 成  

硫酸を生成 
さらにｐHが低下 

硫黄酸化細菌 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面pHが低下  2水石膏の生成  

表面に硫黄酸化細菌が付着 
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ｴﾄﾘﾝｶﾞｲﾄの生成 

2(CaSO 4･2H 2O)+  
(CaO) 3･Al 2O 3･CaSO4･12H 2O+18H 2O
→  (CaO) 3･ Al 2O 3･ 3CaSO 4･32H 2O 
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